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2024 r,
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Основаниедля проведения испытанпtrl: loeoBopNg 3797 оm7 мая2024 z.

Объект испытаний: Смесu u расmворы слпроuлпельные.
ЗаКаЗЧИК ООО кРееuон Техноzен>, Юрuduческuй аОрес: 62409I, Сверdловская обл., z. Верхняя ЙЪrшмq, ул. Пеmрова, d.
Il, ПОмеu|, l.ФакmuческuЙ аdрес: 620100, Сверdловская обл,, е. Екаmерuнбуре, ул. Ткачей, d.23, оф. 30]. Почmовый
adpec: 620039, z. Екаmерuнбуре, ул, Маuluносmроumелей, d.77, оф. 22. Тел.: +7 (9t2) 2З4-62-2I, +7 (965) 509-49-20.
Щата получения образцоь:7 мqя 2024 е. Лабораmорньtй Ng К149/24.
сведения об испытываемых образцах: Образцьl-tубы RTmix RI zudроuзоляuuонное эласrпuчное, вьtсокосmойкое к
uСmuРанuЮ. пооmuвоскользяutее пок!эьlmuе* размером 70х70х70 мм в колuчесmве 4 шm. Образцьt преОосmавленьt
закqзчuком.

Методика испытаний: ГОСТ l3087-20I8 п.5.

.Щата испытания образцов: 1З мqя 2024 е.

условия проведения испытаний: Испьtmанuя провоduлuсь в нормальных клцмаmuческuх условlýtх: mемпераrпура
возdуха (20+5) ОС; оmносumельнсtя влаэrсносmь не менее 55 О%,

Применяемое обо измерений:иullы l аниях uuOlrулOвание и средства

Наrд,rенование, марка,
зав. номер прибора

Метрологические (технические)
характеристики Срок действия

поверки
(калибровки),

аттестаIии

класс точности
(разряд),

погрешность

,Щиапазон
измерений

Линейка измерительная метrlллиЕIескм 300 d Ns И14300 *0.1мм 0-300 мм 19.0'I.2024 r.
Лабораторrшй круг истиранияЛКИ-3 Nsl 0 +5Н;*lоб/мин 300 Н;30 обiмин 0|.07.2024 r.
Весы лабораторные электронные ВЛТЭ-5100 М D-l9.028 высокии 5-5100 г |6.07.2024 r.

Результаты испытаний: прuвеdены нсlлuсmе I, всеzо лuсmов l.

Истираемость (по измененшо массы), г/см2 Закrпочение о соответствии. Правило IIDин;Iти;I

Щля образцов Среднее решеншI ГОСТ 13087-2018 п.5.5 таблица 1

0,2 Марка по истираемости Gl(He более 0,7 г/см2)

Заключение: Исrштанные образlрr zцёроuзоляuuонноео элqсmuчно?о. вьlсокосmойкоzо кuсmuранuю,
проmuвоскользяtцеео покрышuя RTmix RI * соответствует марке Gl по истираемости (ГОСТ 13087_20l8 п. 5.5 таблица 1).

ПримечанИе: РезультаТы исrштанИй и закJIюЧения О соответствии (при наличии) относятся только к объектам,
прошедшим исIштания. Протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешеншI руководства ИЦ.
* Ин ф орм аuuя пр е d о сm авл ен а З ак азчuколц, о m в еm сmв е н н о сmь И Ц о ер aHui ен q,
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